Montageelemente

Schwerlasten
StoFix Quader HD Maxi

StoFix Quader HD Maxi

Der StoFix Quader HD Maxi

aus PU-Hartschaum mit einer
Warmeleitfahigkeit unter 0,040
W/mK wird als Druckunterlage

fiir Schwerlastbefestigungen ein-
gesetzt. Mit einer Druckfestigkeit
von 2,3 N/mm” eignet er sich fiir
Markisen, Gelander, Vordacher u. a.

Markierung
Der StoFix Quader HD Maxi wird
auf der Dammplatte angezeichnet.

Ausschnitt
Die markierte Flache aus dem
Dammstoff ausschneiden.

Verkleben

Kleber auf den StoFix Quader
aufbringen und in die Offnung
driicken.

Fugenverschluss

Fugen mit Sto-Pistolenschaum SE
ausschaumen. Hervorquellenden
Schaum abschneiden und nach
dem Trocknen planschleifen.

Montageelemente

Schwerlasten
StoFix Quader HD Maxi

Details der Verarbeitung

Befestigung

Den Quader mit einer Schraube mar-
kieren. Danach erfolgen Unterputz
und Oberputz. An der markierten
Stelle wird ein Loch durch den
Quader bis in den Untergrund
gebohrt. Dann Diibel setzen und
Schraube eindrehen.

StoFix Quader HD Maxi als Druckunterlage fiir Vordach-Auflagepfette

und andere Bauteile

Vordach-Auflagepfette

StoFix Quader HD Maxi

Info: Diibel- und Schraubenlénge
sind so zu wéhlen, dass die sichere
Befestigung im Untergrund gewahr-
leistet ist.
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Details der Verarbeitung

Montageelemente

Schwerlasten
StoFix Trawik F

StoFix Trawik F als Absturzsicherungsanschluss

StoFix Trawik F

Sto-Fugendichtband

2D 15/2-6
Sto-Gewebewinkel

Befestigung der Absturzsicherung nach
Herstellerangaben!

WICHTIG

Sto bietet fiir alle notwendigen Montagen an der Fassade — vom
Postkasten bis zum Balkon — das passende Produkt an.

Nahere Informationen zu den StoFix Montageelementen
(MaBangaben, Lastaufnahme etc.) entnehmen Sie bitte unseren
produktspezifischen, technischen Unterlagen!
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Geriistankerverschluss

1] Sto-Geriistankerverschluss

Gerlistanker hinterlassen Locher
in der geddmmten und verputzten
Wand. Zum Abdichten dieser
Gerlistankerlocher wird der
Sto-Geriistankerverschluss

aus impragniertem Weichschaum
eingesetzt.

Sto-Geriistankerverschluss

Der Weichschaumstoff wird durch
Rollen zwischen den Handflachen
komprimiert.

Den komprimierten Geriistanker-
verschluss in das Geriistankerloch
einschieben.

Nach der Uberarbeitung mit dem
Oberputz ist von dem schlagregen-
sicher ausgebesserten Loch nichts
mehr zu sehen.



Gebaudedehnfugen

Dehnfugenprofile

Sofern bauwerksbedingte Dehnungsfugen gegeben sind, missen diese
auch im WDVS ausgebildet werden. Hierfiir kommen sowohl expandierende
Dehnfugenbander als auch Schlaufenprofile zum Einsatz.

e Zulassige Fugenbreite maximal 50 mm.

Dehnfugenprofile
Sto-Dehnfugenprofil Typ E fir
ebene Wandflachen, Typ V fiir ver-
setzte Wandflédchen (Innenecken).
Fugenbreite zwischen 5 — 30 mm.

WICHTIG

Die Dehnfugen sind zur Vermeidung von Warmebriicken mit
Dammstoff zu schlieBen.

Details der Verarbeitung

Gebaudedehnfugen

Dehnfugenprofile

Sto-Dehnfugenprofil Typ E
mit Winkelprofil beidseitig

Klebebett
Dammplatte
Unterputz
Sto-Glasfasergewebe
Oberputz

T

L Sto-Dehnfugenprofil Typ V
mit Winkelprofil einseitig

Oberputz
Sto-Glasfasergewebe
Unterputz
Démmplatte
Klebebett

X
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Details der Verarbeitung

Gebaudedehnfugen

Dehnfugenprofile

Die Fugenflanken und ca. 20 cm
der angrenzenden Flachen mit
Unterputzmortel beschichten.

Dehnfugenprofil einbetten
Sto-Dehnfugenprofil E einsetzen
und in den Unterputzmortel ein-
betten. Zur gleichméaBigen Fugen-
aushildung wird als Fixierung und
Ausrichtung ein Polystyrolstreifen
eingesetzt.

Aus der Polystyrolstreifendicke
ergibt sich die Breite der Dehnfuge.

Uberlappung von oben

Die Verarbeitung der Dehnfugen-
profile erfolgt von unten nach
oben. Die Dehnfugenprofile werden
von oben ca. 2 cm Uberlappend
angearbeitet.

Kellenschnitt

Eingebettete Dehnfugenprofile
unbedingt durch einen
Kellenschnitt vom Polystyrolstreifen
trennen.

Fertig getrennte Fuge.
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Gebaudedehnfugen

Dehnfugenprofile

Unterputz
Die angrenzenden Flachen beweh-
ren und das Sto-Glasfasergewebe
vollflachig in den Unterputzmértel
einarbeiten.

Kellenschnitt

Eingebettete Dehnfugenprofile
unbedingt durch einen
Kellenschnitt vom Polystyrolstreifen
trennen.

Oberputz

Nach vollstandiger Durchtrocknung
des Unterputzes den Oberputz
auftragen.

Kellenschnitt

Eingeputzte Dehnfugenprofile
unbedingt durch einen
Kellenschnitt vom Polystyrolstreifen
trennen.

Polystyrolstreifen aus der Dehnfuge
ziehen. Uberstehenden Oberputz
von den Kanten des Dehnfugen-
profils entfernen.



Gebaudedehnfugen

Alternativ mit Dehnfugenband

BT

Sto-Gewebeeckwinkel
Sto-Dehnfugenband Typ 2/3
Kleber

Dammplatte

Unterputz

Sto-Glasfasergewebe
Oberputz

Sto-Gewebeeckwinkel
Sto-Dehnfugenband Typ 2/3
Sto-Putzabschluss-Profil
Oberputz
Sto-Glasfasergewebe
Unterputz

Dammplatte

Kleber

Details der Verarbeitung

Gebaudedehnfugen

Alternativ mit Dehnfugenband

Die Fugenflanken und ca. 20 cm
der angrenzenden Flachen mit
Unterputzmortel beschichten.

Gewebewinkel setzen
Sto-Gewebewinkel einsetzen und
in den Unterputzmértel einbetten.
Dabei sind die Innenflanken der
Fuge ebenfalls mit Unterputzmértel
zu versehen.

Uberlappung von oben

Die Verarbeitung der
Gewebewinkel erfolgt von unten
nach oben. Die Gewebewinkel
werden von oben iberlappend
angearbeitet.

Unterputz
Angrenzende Flachen bewehren.

Das Sto-Glasfasergewebe voll-
flachig in den Unterputzmértel
einarbeiten.
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Details der Verarbeitung

Gebaudedehnfugen

Alternativ mit Dehnfugenband

Eckausbildung Fugen
Die Fugenecken werden mit der
Eckenkelle ausgebildet.

Dehnfugenband
Das Sto-Dehnfugenband wird biin-
dig mit dem Unterputz eingesetzt.

Abkleben

Das Sto-Dehnfugenband vor dem
Auftragen des Oberputzes abkle-
ben.

Oberputz

Nach vollstandiger Durchtrocknung
des Unterputzes den Oberputz
auftragen.

AbschlieBend den Klebestreifen
im Nasszustand des Oberputzes
entfernen.
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PASSIVHAUS

XXL — Hinweise

Geriistverbreiterung

Es gilt, die Sicherheitshestimmungen fiir Arbeits- und Schutzgeriiste zu
beachten. Nach diesen miissen bei einem Geriistabstand > 40 cm beson-
dere Vorkehrungen getroffen werden (z.B. Innenkonsolen oder innensei-
tige Brust-, Mittel- und FuBwehr).

Verbindliche Auskiinfte einzuholen unter:

Arbeitsinspektorat

e www.arbeitsinspektion.gv.at
Baustellenkoordinationsgesetz-BaukG

* www.arbeitsinspektion.gv.at/baukg/baukg-Text.htm
Buak-Servicestation der Bauwirtschaft

* www.buak.at

e www.eval.at

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

* www.auva.at

Dammstofflogistik

Es sei darauf hingewiesen, dass bei einem Passivhaus ca. die 2- bis
2,5-fache Menge an Dammstoff benétigt wird. Diese beeinflusst die
Baustelleneinrichtung bzw. -logistik. Wenngleich die Lieferzeiten hoher
Dammstoffdicken relativ kurz gehalten werden konnen, hat hierin die
2-lagige Ausfiihrung der Dammschicht mit gangigen Dicken, insbesondere
bei Nachlieferungen, einen weiteren Vorteil.

Passivhauszertifikat

Das System StoTherm Classic mit EPS der Warmeleitgruppe 040 und

032 wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt (Prof. Dr. W. Feist) in den
verschiedensten Detailbereichen (z.B. Fensteranschluss, Attikaaushildung,
FuBpunkte, Sockelausbildung) hinsichtlich Warmebriickenwirkung berech-
net und als passivhaustauglich freigegeben bzw. zertifiziert.

Ein in dieser Art gepriiftes WDVS bietet insbesondere in der Konzeption
von Passivhausern hinsichtlich gesamtheitlicher Betrachtungen bzw.
Bewertungen wesentliche Vorteile.

O PASSIV
HAUS

geeignete

) Komponente
gepriifter
Anschiuss  Dr. Wolfgang Feist
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StoTherm Mineral — Systemaufbau

Verklebung
Dammung
Befestigung
Unterputz
Bewehrung

Zwischenanstrich

N OB W N =

123 45467 Oberputz
Verklebung: StoLevell Uni"

Mineralischer Klebe- und Unterputzmortel, sehr hohe Klebekraft auf
mineralischen und fast allen organischen, nicht elastischen und unebe-
nen Untergriinden. Maschinell verarbeitbar. Zementgrau. Kritische
Untergriinde miissen auf Eignung gepriift werden.

Alternativ: StoLevell Novo

Mineralischer Leichtmartel mit Polystyrol als Leichtzuschlag zum Verkleben.
Alternativ: Sto-Dispersionskleber

Organische, verarbeitungsfertige Klebemasse, maschinell verarbeitbar.

Dammung: Sto-Mineralwolle-Dammplatte

Warmedammplatte aus Mineralwolle

Dammplattentyp: MW-PT-Platten mit liegender Faser bzw.
MW-PT-Platten mit stehender Faser (Lamellenplatte)

Brandklasse A1 nach ONORM B 3806, Warmeleitfahigkeit 0,040 W/mK.

Befestigung

Verwendung von Diibeln mit ETZ (europ. techn. Zulassung). Die Not-
wendigkeit einer Verdiibelung sowie die erforderliche Diibelanzahl wird
laut ONORM B 6410 bestimmt.

Unterputz: StoLevell Uni" / Alternativ: StoLevell Novo

Mineralischer Leichtmartel mit Polystyrol als Leichtzuschlag zum Verkleben von
Dammplatten (EPS und MW) auf mineralischen Untergriinden sowie zur Erstel-
lung von mittel- und dickschichtigen Unterputzen. Nicht einsetzbar bei kera-
mischer Bekleidung. Kritische bzw. organische Untergriinde erfordern Eignungs-
priifung (Probeflachen anlegen). Sehr hoch wasserdampfdurchlassig, sehr hoch
witterungsbestandig, wirtschaftlich im Verbrauch, maschinell verarbeitbar.

Bewehrung: Sto-Glasfasergewebe

Alkalibesténdiges Glasfasergewebe, geringer Dehnweg, verschiebefest,

hohe Zugfestigkeit, erfiillt hdchste Anforderungen an Risssicherheit und
StoBfestigkeit. Alternativ: Sto-Glasfasergewebe Fein

Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES zum Schutz vor Elektrosmog als
Abschirm- und Bewehrungsgewebe.

Zwischenanstrich: StoPrep Miral
Gefiillter, pigmentierter, haftvermittelnder Voranstrich im Farbton der

Schlussbeschichtung. Hoch CO,- und wasserdampfdurchlassig, verarbeitungsfertig.

Oberputz: StoLotusan

Verarbeitungsfertiger Oberputz mit Lotus-Effect®, stark reduzierte
Haftung von Schmutzpartikeln, super hydrophob.

Strukturen: Kratz (K)- und Modellierputzstruktur (MP)

Alternativ: StoSil: Silikatgebundener Oberputz, maschinell verarbeitbar.
Hoch CO,- und wasserdampfdurchldssig, witterungsbesténdig, wasser-
abweisend, tonbar. Organischer Anteil <5 %.

Strukturen: Kratz (K)-, Rillen (R)- und Modellierputzstruktur (MP)
Alternativ: StoMiral: Mineralisch vergiiteter Oberputz, maschinell verar-
beitbar. Sehr hoch CO,- und wasserdampfdurchléssig, witterungsbestandig,
hydrophobiert, ténbar.

Strukturen: Kratz (K)-, Rillen (R)- und Modellierputzstruktur (MP)
(Schutzanstrich: Fassadenfarbe StoLotusan Color G /

StoSilco Color G / StoColor Jumbosil).

Systemverarbeitung

StoTherm Mineral — Systembeschreibung

Mineralisches Warmedamm-Verbundsystem mit Mineralwolle-
dammung, Brennbarkeit: A2 (Euroklasse) nach ONORM B 3806

Anwendung e Zulassig auf Alt- und Neubauten

e Wandbildner: Mauerwerk (Beton, Ziegel, Porenbeton,
Kalksandstein), Sichtmauerwerk, Plattenbau®
(Dreischichtplatten) und Holzskelettbau

¢ Unebenheiten bis 1 cm (3 cm bei mechanischer
Befestigung)

Eigenschaften = e Hohe Risssicherheit

* Mechanisch belastbar

* Hoch warmedammend

* Hoch wetterbestandig

e CO,- und wasserdampfdurchlassig

« Nicht brennbar (A2 nach ONORM B 3806)

 Widerstandsfahig gegen Mikroorganismen
(Algen und Pilze)

Optik e Mineralisch und silikatgebundene Putze,

Putze mit Lotus-Effect®
e Farbtonvielfalt: tonbar nach StoColor System
(Hellbezugswerte > 25 %)
* GroBe Gestaltungsvielfalt der Fassade in Form
und Struktur
* StoDeco Profile, StoDeco Bossen, Sto-Bossenplatten
e Sto-Flachverblender, Klinker-Riemchen, Fliesen

Verarbeitung ¢ Umfangreiche Detaillésungen

¢ QS-Technologie®
* Rationelle Verarbeitung durch StoSilo- und
Maschinentechnik sowie Baustellenlogistik

" Mineralischer Klebe- und Unterputzmartel fiir anorganische (mineralische) und

gegebenenfalls organische, nicht elastische Untergriinde. Untergriinde miissen auf
Eignung gepriift werden (Probeflachen anlegen).

2 Eingeschrankte Anwendung, Verarbeitungsrichtlinien auf Anfrage.

? Schnelltrocknende Variante fiir den kritischen Witterungsbereich zwischen + 1 °C und

+10 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit
bis zu max. 95 %.

HINWEIS

Nachstehende Verarbeitungsrichtlinien sind als Erganzung und/
oder wegen produktspezifischer Besonderheiten als Abanderung der
Verarbeitungsrichtlinien fiir StoTherm-Systeme mit EPS zu verstehen.
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Systeminformationen

Dammplattenbefestigung

Kleben

Mineralwolle-Putztragerplatten
Um die Haftung des Klebers zu
verbessern, wird der Kleber auf
die Platte unter Druck zunéchst
diinn aufgezogen, der eigentliche
Kleberauftrag erfolgt erst danach.

Mineralwolle-Lamellenplatten

Bei unbeschichteten MW-PT-Platten mit stehender Faser (Lamellenplatten)
ist der Kleber vollflachig auf die Dammplatten aufzutragen; bei beschich-

teten MW-PT-Platten mit stehender Faser (Lamellenplatten) ist der Kleber

vollflachig auf den Untergrund aufzutragen und die Lamellenplatten sind

mit der beschichteten Seite zum Untergrund hin anzudriicken.

Dammplattenversatz
MW-PT-Platten sind in der Ebene mit einem max. Versatz (Zahnen) der
Plattenkanten von 3 mm zu verlegen.

Kleben und Diibeln

Diibelung

StoTherm Mineral mit der Produktart MW-PT, liegende Faser, bendtigt zur
Verklebung generell eine Verdiibelung, mit der Produktart MW-PT, stehen-
de Faser (Lamellenplatte) ist StoTherm Mineral bis zu einer Gebdudehéhe
von 10 m wie ein WDVS mit EPS (StoTherm Classic, StoTherm Vario) zu
behandeln.

WICHTIG

Beim Bohren der Diibellocher sind die Mineralwolle-PTP mit stillstehen-
dem Bohrer zu durchstoBen.
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Dammplattenbefestigung

Kleben und Diibeln
Dibelbild (Diibellastklasse =0,20 kN/Diibel)

Verdiibelung StoTherm Mineral MW-PTP, liegende Faser

Diibelbild: Flache mit 6 St./m? | Rand mit 8 St./m?

PlattenmaBe: 80 x 62,5 cm @ Randverdiibelung
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Diibelbild: Flache mit 6 St./m? | Rand mit 12 St./m?
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Diibelverbrauch pro m* nach ONORM B 6400, Gebrauchslast 0,20 kN

Grundwert Gelandeform in der Umgebung des Gebaudes
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Dammplattenbefestigung

Kleben und Diibeln
Diibelbild (Diibellastklasse >0,20 kN/Diibel)

Verdiibelung StoTherm Mineral MW-PTP, stehende
Faser (Lamellenplatte) — nur in Verbindung mit der Sto-
Diibelkombischeibe DN 140 mm

Diibelbild: Flache mit 6 St./m? | Rand mit 8 St./m?

PlattenmaBe: 120 x 20 cm

p . . o Randverdiibelung
Verdiibelung jede 2. Reihe durchgehend
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Diibelbild: Flache mit 6 St./m? | Rand mit 10 St./m?

Verdiibelung jede 2. Reihe durchgehend () Randverdiibelung
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Diibelbild: Flache mit 6 St./m? | Rand mit 12 St./m?

Verdiibelung jede 2. Reihe durchgehend () Randverdiibelung
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Diibelverbrauch pro m* nach ONORM B 6400, Gebrauchslast 0,20 kN
(Siehe Tabelle S. 41)

Systemverarbeitung

Dammplattenbefestigung

Schienenbefestigung

Untergriinde

Nicht tragfahige Untergriinde ohne ausreichende Tragfahigkeit kénnen

mit einem mechanisch befestigten Warmedamm-Verbundsystem gedammt
werden. Dieses bietet sich insbesondere dann an, wenn die Untergrundvor-
behandlung sehr aufwandig ist (Abschlagen des Altputzes).

7
7

Sto-Schraubdiibel

Sto-Halteleiste — Alu
Sto-Verbindungsleiste — Alu

50 cm
Wandbildner
Altputz
(nicht tragfahig) =

Klebeschicht
Dammplatte (fiir Schienenbefestigung)

Unterputz

Sto-Glasfasergewebe
Zwischenanstrich (falls erforderlich)
Oberputz

7

Die Schienenbefestigung bietet sich vor allem dann an, wenn das
Abschlagen eines Altputzes zu aufwandig ist.
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Systemverarbeitung

Dammplattenbefestigung

Schienenbefestigung

Schienenbefestigung

Mit Hilfe von Sto-Sockelabschluss-
und Anfangsleisten, Halte- und
Verbindungsleisten und Diibeln

(im Abstand von 30 cm setzen)
werden die Ddmmplatten befestigt.

Verklebung der Dammplatten
Mit Klebebatzen (20 % der Platten-
flache) fixieren. Abhangig von der
Gebaudehohe zusatzlich verdiibeln
(siehe Dubelbild).

Verbindungsleisten

Um die Platten zu stabilisieren,
mussen sie mit vertikalen Ver-
bindungsleisten versehen werden.

Hinterfrasung

Die Hinterfrasung gleicht die
Materialdicke der Schienen aus.
Die Verbindungsleisten tragen zur
Stabilisierung der Dammplatten
bei und bewirken eine planebene
Oberflache.
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Unterputz

Ausgleichen von Unebenheiten

Falls die Oberflache der verlegten MW-PT-Platten eine Ausgleichsschicht
erforderlich macht, ist vor dem Herstellen des bewehrten Unterputzes
die Oberflache vollflachig mit Unterputzmortel als Ausgleichsschicht zu
Uberziehen. Die erforderlichen Wartezeiten zwischen dem Aufbringen der
Ausgleichsschicht und des bewehrten Unterputzes sind einzuhalten.

Aufbringen der
Ausgleichsschicht

Schichtdicken

Unterputz-Schichtdicken nach ONORM B 6410

Nenn- | Mindest- Mittel- Lage des Einzuhalten
dicke dicke wert " Textilglas- | bei Systemen
(mm) (mm) (mm) gitters mit
3 2 >25 mittig EPS-F
5 4 > 4,5 auBeres Drittel | EPS-F, MW-PT
8 5 >7,0 auBeres Drittel MW-PT
" Mittelwert einer représentativen Stichprobe (mind. 5 Einzelwerte)
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RichtstraBe 47
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Sto  Bewusst bauen

Sto VerkaufsCenter in Osterreich

Feldkirch

Interpark Focus 14

A 6832 Réthis / Vorarlberg
Telefon 05523 69201
Telefax 05523 69201-1900
vc.feldkirch.at@stoeu.com

Linz

Gewerbepark Wagram 7
A 4061 Pasching

Telefon 07229 64100
Telefax 07229 64100-22
vc.linz.at@stoeu.com

Graz
Otto-Baumgartner-Strae 7 A
A 8055 Neu-Seiersherg
Telefon 0316 296800
Telefax 0316 296800-8900
vc.graz.at@stoeu.com

Slowenien

Sto Ges.m.b.H. Podruznica Ljubljana

Litijska cesta 148

SI- 1000 Ljubljana

Telefon + 386 1544 37 10
Telefax + 386 1544 37 11
m.jeric@stoeu.com

Innsbruck

Valiergasse 14

A 6020 Innsbruck

Telefon 0512 342880
Telefax 0512 342880-80
vc.innsbruck.at@stoeu.com

Ober-Grafendorf
IndustriestraBe 14

A 3200 Ober-Grafendorf

Telefon 02747 7430

Telefax 02747 2941
vc.obergrafendorf.at@stoeu.com

Villach

RichtstraBe 47

A 9500 Villach

Telefon 04242 33133
Telefax 04242 33133-9900
ve.villach.at@stoeu.com

Kroatien

Sto Ges.m.b.H. Podruznica Sto Hrvatska

Kovinska 4a/lll

HR -10090 Zagreb
Telefon +385 13499 555
Telefax +385 13473 330
info.hr@stoeu.com

Salzburg

LagerstraBe 2

A 5071 Wals b. Salzburg
Telefon 0662 853064
Telefax 0662 853064-22
ve.salzburg.at@stoeu.com

Wien
Industriezentrum Stid 2
Ricoweg N/M 31

A 2351 Wr. Neudorf
Telefon 02236 64871
Telefax 02236 64251
vc.wien.at@stoeu.com
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